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Allgemeine Hinweise

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Vorbemerkung

Die Herstellungs- und Prufungsbeschreibung fur eine universelle Feuerwehrschutz-
kleidung gilt fur die darin beschriebene Feuerwehrschutzkleidung und enthélt eine
auf der Grundlage der geltenden EN ISO 11612:2013 erfolgte Uberarbeitung sicher-
heitstechnischer Anforderungen hinsichtlich der Werkstoffe, Grof3en, Ausfuihrung
und Kennzeichnung sowie angepasste Prufverfahren.

Die Feuerwehrhose muss der geltenden EN ISO 11612 ,Schutzkleidung - Kleidung
zum Schutz gegen Hitze und Flammen®, der geltenden EN ISO 13688 ,Schutzklei-
dung, Allgemeine Anforderungen® und dieser ,Herstellungs- und Prufungsbeschrei-
bung fur eine universelle Feuerwehrschutzkleidung (HuPF)“ entsprechen. Die
Schutzkleidung wird mit dem CE-Zeichen und der HuPF-Kennzeichnung (siehe Ab-
schnitt 6.2) etikettiert.

Die Feuerwehrschutzkleidung dient in Erganzung mit weiteren, teilweise nicht in
diesem Teil der Herstellungs- und Prifungsbeschreibung beschriebenen Beklei-
dungsteilen, als Feuerwehreinsatzkleidung. Sie soll den Trager zusammen mit der
jeweils notwendigen weiteren personlichen Schutzausristung vor Gefahren der
Feuerwehrtatigkeit schitzen.

1.2 Schutzziel

Ziel dieser Herstellungs- und Prifungsbeschreibung ist es, Mindestanforderungen
festzulegen, mit denen fur alle Feuerwehrdienstleistenden ein ausreichender
Grundschutz erreicht wird, der sie gegen allgemeine Risiken des Feuerwehrdiens-
tes schitzen kann.

Die nachfolgenden Mindestanforderungen sind deshalb so ausgelegt, dass im We-
sentlichen folgende Schutzziele ausreichend erfullt werden:

Tragekomfort
- durch geringes Gewicht,

- durch gute Wasserdampfdurchlassigkeit.
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Nésseschutz vor Regen- und Léschwasser

- durch wasserabweisende Eigenschaften.

Warmeschutz vor Strahlungswarme und Funkenflug

- durch schwerentflammbare Eigenschaften,
- durch Vermeiden von Warmebricken.

Schutz vor mechanischer Einwirkung

- durch Materialfestigkeiten (Hochstzug- und Weiterrei3kraft),
- durch Vermeiden unfallférdernder Konfektionierung (Falten, Laschen, Osen).

Schutz vor (Mineral-) Olen

- durch dlabweisende Eigenschaften.

Pflegebehandlung

- durch Waschbarkeit bei wenigstens 60 °C in einer Waschmaschine, eine Rei-
nigung in Losemittel soll als Ausnahmefall auf besondere einsatzbedingte
Verschmutzungen beschrankt bleiben,

- durch ggf. einfache Erneuerung der wasser- und Olabweisenden
Eigenschaften der Obermaterialien.

Gute Nutzungsdauer

- durch entsprechendes Qualitatsmaterial (Oberstoff, Ausriistung, Zutaten),
- durch hochwertige Verarbeitung,
- durch gunstige Pflegeeigenschaften.

Gute Tages- und Nachtauffalligkeit (optional)

- durch fluoreszierende und retroreflektierende Streifen.
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2 Werkstoffe

Die Feuerwehrhose muss aus Werkstoffen bestehen, die in relevanten Punkten der
EN ISO 11612 und der EN ISO 13688 entsprechen. Zusatzlich missen die nachfol-
gend aufgefuihrten Anforderungen erfullt werden.

Anmerkung zur Vorbehandlung durch Pflegebehandlungen

Vor der Prifung missen die zu prifenden Materialien und Proben durch Wéaschen
und gegebenenfalls zusatzlich durch Chemischreinigungen vorbehandelt werden.
Die Prifung erfolgt nach Angaben des Herstellers auf der Basis genormter Verfah-
ren. Die Anzahl der Pflegebehandlungen betragt mindestens 5 Zyklen.

Textile Flachengebilde, die nur chemisch gereinigt werden kénnen, sind nicht zu-
lassig.

Die Prifung des Brennverhaltens wird sowohl im Neuzustand als auch nach Wa-
schen durchgefihrt.

Textilien mit (nicht inh&renten) nicht inkorporierten flammhemmenden Eigenschaf-
ten werden fur die Prifung des Brennverhaltens mit der Anzahl der Zyklen vorbe-
handelt, Gber die der Hersteller eine Garantie Uber die flammhemmenden Eigen-
schaften ausspricht. Liegen vom Hersteller keine Angaben Uber eine maximale An-
zahl an Zyklen vor, sind mindestens 25 Waschen durchzufihren.

Durchfiihrung der Pflegebehandlungen geméaR Pflegekennzeichnung

Mindestens 5 Waschen gemafll EN ISO 6330:2013, Waschverfahren 6N Normal-
waschgang, (60+3) °C, Trommeltrocknung Verfahren F, nach jeder Wasche.

Feuerwehrhosen, welche flr die gewerbliche Wiederaufbereitung vorgesehen sind,
mussen mit mindestens 5 Waschen gemafl EN ISO 15797:2018, Tabelle 1, Verfah-
ren 2, Trocknung gemafR Verfahren A (Tumblertrocknung und/oder Verfahren B
(Tunnelfinisher)) vorbehandelt werden.

Wird vom Hersteller eine Nachimprégnierung angegeben, so sind die Prufungen der
Abschnitte 2.1.5.1 (wasserabweisende Eigenschaften), 2.1.5.2 (Wasseraufnahme)
und 2.1.5.3 (6labweisende Ausristung) vor der angegebenen Anzahl Pflegebe-
handlung ohne Nachimpragnierung durchzufihren.
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Beispiel: Wird eine Nachimpréagnierung wahrend der 3. Pflegebehandlung ausge-
lobt, erfolgen die Prifungen nach der 2. Pflegebehandlung ohne Nachimpragnie-
rung.

Fur die anderen Prifungen wird gemal der Herstellerangabe mindestens bis zum
5. Zyklus weitergewaschen.

Nur gultig fur die Prifung des Warmewiderstandes:

Wenn gemal Herstellerangabe Chemischreinigen méglich ist, dann miussen zu-
satzlich 5 Chemischreinigungen gemaf EN ISO 3175-2:2018, Abschnitt 9.1 oder
9.2, durchgefiuihrt werden.

2.1 Obermaterial

2.1.1 Textilphysikalische Eigenschaften

2.1.1.1 Hochstzugkraft

Die Hochstzugkraft in Langs- und Querrichtung muss mindestens 600 N betragen.
Prifung gemaf EN ISO 13934-1 nach Vorbehandlung. (Siehe Abschnitt 2.)

2.1.1.2 WeiterreiRkraft

Die Weiterrei3kraft in Langs- und Querrichtung muss mindestens 20 N betragen.

Prifung gemanR EN ISO 13937-2 (Schenkel-Weiterreildversuch) nach Vorbehand-
lung. (Siehe Abschnitt 2.)

2.1.1.3 Scheuerbestandigkeit

Die Scheuerbestandigkeit auf der Auf3enseite muss mindestens 30.000 Touren be-
tragen.

Eine Zerstorung ist erreicht, wenn bei Geweben zwei Faden zerstort sind, bei Ma-
schenwaren, wenn ein Faden zerstort ist.

Prifung gemafl EN ISO 12947-2, 9 kPa Belastung. Bei sichtbarer Pillbildung sind
die Pills zu entfernen.

Prufung im Neuzustand.
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2.1.1.4 Pilling

Die rechte Warenseite darf keine deutlich sichtbare Pillbildung aufweisen.
Prufung Obermaterial gegen Obermaterial 2000 Touren, mindestens Note 3.
Prufung gemal EN 1ISO 12945-2 im Neuzustand.

2.1.1.5 Nahtfestigkeit

Die Anforderungen der EN ISO 11612:2015, Abschnitt 6.5.4 (Nahtfestigkeit), sind
nach Vorbehandlung gemafd Abschnitt 2 zu erfillen.

2.1.2 Bekleidungsphysiologische Anforderungen

Der Wasserdampfdurchgangswiderstand des Obermaterials darf 10 m2 Pa/W nicht
Uberschreiten.

Prifung gemal EN ISO 11092 nach Vorbehandlung. (Siehe Abschnitt 2)

2.1.3 Thermische Eigenschaften

2.1.3.1 Brennverhalten

2.1.3.1.1 Prufung nach EN ISO 15025, Verfahren A (Flachenbeflam-

mung)

Im Neuzustand und nach Vorbehandlung gemaR Abschnitt 2 ist die Prifung der
begrenzten Flammausbreitung nach EN ISO 15025, Verfahren A (Flachenbeflam-
mung), an den Werkstoffen zu tberprifen.

Die Schliel3nahte sind lediglich nach der Vorbehandlung zu prtfen.

Die Werkstoffe sowie die SchlieBnahte muissen die Anforderungen der
EN ISO 11612:2015, Abschnitt 6.3.2, erfullen.

Die Beflammung ist durchzufiihren an

- der aulReren Lage (Obermaterial und andere an der AulR3enseite der Schutz-
kleidung befindlichen Materialien mit Ausnahme der Kletthaftverschlisse),

- den Hauptschliel3nahten,
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- allen Lagen, die im Gebrauch einer direkten Beflammung ausgesetzt sein
konnen.
2.1.3.1.2 Prufung nach EN ISO 15025, Verfahren B (Kantenbeflam-

mung)

Im Neuzustand und nach der Vorbehandlung geman Abschnitt 2 ist die Prifung der
begrenzten Flammausbreitung gemafd EN ISO 15025, Verfahren B (Kantenbeflam-
mung), zu Uberprufen. Die Anforderungen der EN ISO 11612:2015, Abschnitt 6.3.3,
sind zu erfullen.

Die Beflammung ist durchzufiihren an

- den Hosensaumkanten im Bereich der SchlielBndhte (mit Ausnahme der
Kletthaftverschlisse).

2.1.3.2 Warmedurchgang bei Flammeneinwirkung

Das Obermaterial muss nach Vorbehandlung gemaf Abschnitt 2 folgenden Wert
aufweisen:

Tabelle 1 Warmedurchgangsindex bei Flammeneinwirkung

Warmedurchgangsindex [s]

HTI 24 25,0

Prifung nach ISO 9151 unter Bericksichtigung der Anforderungen
EN ISO 11612:2015, Abschnitt 7.2

2.1.3.3 Warmedurchgang bei Einwirkung von Strahlenquelle

Das Obermaterial muss nach Vorbehandlung gemanr Abschnitt 2 folgenden Wert
aufweisen:

Tabelle 2 Warmedurchgangsfaktor bei Einwirkung einer Strahlenquelle

Warmedurchgangsfaktor [s]

RHTI 24 211,0

Prifung nach EN 1ISO 6942, Verfahren B bei 20 kW/m2 unter Beriicksichtigung der
Anforderungen EN ISO 11612:2015, Abschnitt 7.3
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2.1.3.4 Warmewiderstand

Nach der Vorbehandlung gemaf Abschnitt 2 ist die Prifung des Warmewiderstan-
des vorzunehmen.

Prufung des Warmewiderstandes nach ISO 17493 bei einer Temperatur von (180 £
5) °C oder optional von (260 +5) °C und einer Expositionszeit von 5 min. Das Mate-
rial darf nicht abtropfen, sich entziinden, schmelzen.

Der relative Schrumpf in Langs- und Querrichtung bei der Temperatur von (180 % 5)
°C darf nicht groRRer als = 5 % bzw. bei der Temperatur von (260 + 5) °C nicht gréRer
als + 10 % sein.

2.1.4 Farbe Obermaterial

Feuerwehrhose in der Farbe Dunkelblau:

Farbe Dunkelblau, &hnliche RAL 5004: Sichtprifung im Vergleich zur RAL-
Farbkarte.

2.1.5 Ausristung Obermaterial

Das textile Obermaterial muss wasser- und 6labweisende Eigenschaften im Neuzu-
stand und nach Vorbehandlung geman Abschnitt 2 aufweisen.

2.1.5.1 Wasserabweisende Eigenschaft (Abperleffekt)

Nachfolgende Werte sind einzuhalten:

- Neuzustand Mind. Note 4
- nach Vorbehandlung Mind. Note 4
Prifung gemanr EN ISO 4920.

2.1.5.2 Wasseraufnahme (Beregnungsversuch)

Nachfolgende Werte sind einzuhalten:

- Neuzustand: Max. 40 %

- nach Vorbehandlung: Max. 40 %

HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3 7



Werkstoffe

Prifung geman EN 29865.

2.1.5.3 Olabweisende Ausriistung

Nachfolgende Werte sind einzuhalten:

- Neuzustand: Mind. Note 4
- nach Vorbehandlung: Mind. Note 4
Prufung gemaf EN ISO 14419.

2.1.6 Farbechtheit Obermaterial

2.1.6.1 SchweilRechtheit

- Anbluten der Begleitgewebe: Mind. Echtheitszahl 3 - 4
- Farbveranderung: Mind. Echtheitszahl 3 - 4
Prifung geman 1ISO 105-E04.

2.1.6.2 Reibechtheit, trocken und nass

- Anbluten, trocken: Mind. Echtheitszahl 3 - 4
- Anbluten, nass: Mind. Echtheitszahl 2
Prufung gemal ISO 105-X12.

2.1.6.3 Waschechtheit, Trockenreinigungsechtheit, Bligelechtheit

Wenn in der Pflegekennzeichnung Angaben zu den aufgefiihrten Pflegebehandlun-
gen gemacht sind, so sind die Farbechtheiten in Ubereinstimmung mit diesen An-
gaben mittels der aufgefthrten Prifverfahren zu bestimmen. Die Proben sind an der
Luft wahrend einer Temperatur nicht tber 60 °C zu trocknen, wobei einzelne Teile
nur an der Naht zusammenkommen durfen.

Waschechtheit:
- Anbluten: Mind. Echtheitszahl 3 - 4
- Farbveranderung: Mind. Echtheitszahl 3 - 4
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Prufung gemaf ISO 105-C06 C2S.

Trockenreinigungsechtheit (fakultativ):

- Farbveranderung: Mind. Echtheitszahl 3 - 4
Prifung geman 1SO 105-DO01.

Bigelechtheit, trocken:

- Anbluten: Mind. Echtheitszahl 3 - 4
- Farbveranderung: Mind. Echtheitszahl 3 - 4
Prifung geman 1SO 105-X11.
Die Bugeltemperatur betragt bei:
S (110£2)°C A (150£2)°C & (200+2)°C
2.1.6.4 Lichtechtheit
Echtheitszahl fur Farbe Dunkelblau: 4-5
Prifung geman 1SO 105-B02.

2.1.7 Malanderung

Die relative Langenanderung bei Gewebe in Langs- und Querrichtung darf nach
Vorbehandlung gemaf Abschnitt 2 max. = 3 %, bei Maschenware max. + 5 % sein.

Prifung geman ISO 5077.

2.2 Sonstige Zutaten

2.2.1 Kniefutter (optional)

Wird ein optionales Kniefutter eingearbeitet, so muss die Anforderung an die
Maf3anderung gemalfd Abschnitt 2.1.7 erflllt werden.
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2.2.2 ReilRverschluss

Korrosionsbestandiger Metallreil3verschluss mit selbstandig sperrendem Schieber
und einer mindestens 8 mm breiten Kette gemald EN 16732. Alternative Reil3ver-
schliisse mit vergleichbaren Qualitaten sind zul&ssig.

Fur die Latztasche ist ein unteilbarer, korrosionsbestandiger Metallreil3verschluss,
Typ 10, nach EN 16732 vorgesehen. Alternative Reil3verschliisse mit vergleichba-
ren Qualitaten sind zulassig.

2.2.3 Knopfe und Schnallen

Die Kndpfe des Schlitzverschlusses und der Seitenschlitze sowie die Hosentrager-
Schnallen und -Befestigungsvorrichtungen mussen aus Kunststoff und waschbe-
stéandig sein, Sichtprifung.

Vierlochknopfe, Durchmesser 15 mm bzw. 20 mm, Schnallen mit Feststellvorrich-
tung, farblich passend zur Obermaterialfarbe.

Durchfihrung nach Vorbehandlung gemafd Abschnitt 2.

2.2.4 Hosentrager (nur bei der Latzhose)

Hosentrager aus doppeltem Oberstoff mit elastischem Materialabschnitt am Hinter-
hosenlatz oder komplett aus elastischem Material.

Breite des elastischen Materials (35 + 2) mm, waschbestandig, Sichtprtfung.
Durchfuihrung nach Vorbehandlung gemafn Abschnitt 2.

2.2.5 Kletthaftband, freiliegend

Die Prufung des Brennverhaltens nach Abschnitt 2.1.3.1.1 ist nach Vorbehandlung
gemald Abschnitt 2 zu erftllen.

2.2.6 Etikett

Lesbarkeit: Uberpriifung an einem gemanR Abschnitt 2 vorbehandelten Etikett.

HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3 10



Werkstoffe

2.2.7 Warn- und Reflexausstattung (optional)

Wenn die Feuerwehrhose mit einer Warn- und Reflexausstattung versehen ist,
muss sie den Anforderungen dieser Herstellungs- und Prifungsbeschreibung ent-
sprechen. Die Warn- und Reflexausstattung besteht aus Kombinationsstreifen vor-
zugsweise in den Farben fluoreszierend Gelb und retroreflektierendes Silber oder
aus Material mit kombinierten Eigenschaften Die Farben der Kombinationsstreifen
und das Material mit kombinierten Eigenschaften missen die Anforderungen an
Hintergrundmaterial und retroreflektierendes Material mit einzelnen Eigenschaften
gemanR EN DIN EN ISO 20471:2017-03 und EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006,
Anhang B erflllen. Das Warn- und Reflexmaterial ist entsprechend der Abbildung

unter Abschnitt 7.1 und nach den Angaben in Abschnitt 3 anzubringen.

2.2.7.1 Farbe und Leuchtdichtefaktor

Als Farbe fur die Tagesauffalligkeit (Hintergrundmaterial) ist vorrangig fluoreszie-
rendes Gelb zu verwenden.

- Die Farbortbestimmung und Bestimmung des Leuchtdichtefaktors richtet
sich nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Abschnitt 5.1 (Farbe im Neuzu-
stand), 5.2 (Farbe nach Xenon-Bestrahlung) und 7.5 (Farbe nach Alterung).

- Die Prufung der begrenzten Flammausbreitung nach Vorbehandlung und die
Beurteilung der Probe erfolgt geman Abschnitt 2.1.3.1.

- Die Prifung des Warmewiderstands und die Beurteilung der Probe erfolgt
geman Abschnitt 2.1.3.4.

Bei der Verwendung andersfarbiger Obermaterialien kann auch ein Reflexstreifen
mit der Farbe fluoreszierend Orange-Rot fiir die Tagesauffalligkeit gewahlt werden.
Es ist darauf zu achten, dass die Reflexstreifenfarbe fir die Tagesauffalligkeit ge-
wahlt wird, die den gro3eren farblichen Kontrast zwischen dem Hintergrundmaterial
des Reflexstreifens und dem Obermaterial bietet.

Hinweis: Die Nutzung Reflexstreifen in der Farbe fluoreszierend Orange-Rot/Sil-
ber/fluoreszierend Orange-Rot kann durch Vorgaben innerhalb der Lander einge-

schrankt sein.

HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3 11
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2.2.7.2 Mindestrickstrahlwerte

Fur die Auffalligkeit bei Dunkelheit ist die Retroreflexion der verwendeten Streifen

maf3gebend.

- Die Mindestriickstrahlwerte des silbernen Reflexmaterials bzw. des Materi-

als mit kombinierten Eigenschaften missen im Neuzustand den Anforde-
rungen nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Tabelle 4 entsprechen.

- Die Leistungsanforderungen nach Prifbeanspruchung fur Material mit ein-
zelnen Eigenschaften gemald EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Abschnitte
6.2 und 7.5, mussen auch fur Material mit kombinierten Eigenschaften er-
fullt werden.

- Die Prufung der begrenzten Flammausbreitung und die Beurteilung der

Probe erfolgt gemar Abschnitt 2.1.3.1.

- Die Priufung des Warmewiderstands und die Beurteilung der Probe erfolgt
gemal Abschnitt 2.1.3.4. AuBerdem muss der Retroreflexionskoeffizient

nach der Prifung in Ubereinstimmung mit der EN ISO 20471:2013 +
A1:2016, Abschnitt 6.2 stehen.
HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3 12
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2.3

gen Prufungen

Zusammenfassung der Prifungen an Hauptmaterialien:

Tabelle 3 Prifungen an den Hauptmaterialien

_ Obermaterial
Kapitel Prufungen Anforderungen
Neuzustand | n. Vorb.
2.1.1.1 Hochstzugkraft X > 600 N
2.1.1.2 Weiterreil3kraft X >20N
2.1.1.3 Scheuern X > 30.000 Touren
o Bei 2000 Touren,
2.1.1.4 Pilling X
2 Note 3
2.1.1.5 Nahtfestigkeit X >225N
Wasser-
dampfdurch-
2.1.2 . X <10 m2 Pa/W
gangswider-
stand
Flachenbeflam- - Kein Erreichen
21311 X X
mung der Ober- oder
Flachenbeflam- Seitenkanten
2.1.3.1.1 X _
mung Néahte - Kein brennendes
oder schmelzen-
. des Abtropfen
. X (Armel- _ .
X (Armel- - keine Lochbil-
und Ja-
Kantenbeflam- | und Jacken- dung
2.1.3.1.2 ckensaum-
mung saumkante) - Nachbrenn- und
kante) _ .
Nachglimmzeit < 2
s
wWarmedurch- X
2.1.3.2 HTI24>50s
gang Flamme
Warmedurch- X
2.1.3.3 RHTI24>110s
gang Strahlung

Ubersicht der materialspezifischen Anforderungen und den zugehori-

HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3
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2.1.3.4

Warmewider-

stand

X (n.Wa-
sche und

gofs.
Chem.Rei-

nigen)

Bei (180 £ 5) °C
max. + 5 %
Bei (260 + 5) °C

max. + 10 %

2.1.4

Farbe

Ahnlich RAL 5004

2151

Abperleffekt

Neuzustand >
Note 4
n. Vorb.
4

> Note

2.15.2

Beregnung

Neuzustand < 40
%

n.Vorb. <40%

2.15.3

Olabweisung

Neuzustand >
Note 4
n. Vorb.
4

> Note

2.16.1

SchweilRechtheit

Farbveranderung >
3-4
Anbluten >
3-4

2.1.6.2

Reibechtheit

Anbluten trocken >
3-4

Anbluten nass

>2

2.1.6.3

Waschechtheit

Farbveranderung >
3-4
Anbluten >
3-4

2.1.6.3

Trockenreini-

gungsechtheit

Farbveranderung >
3-4

2.1.6.3

Blgelechtheit

Farbveranderung >
3-4

HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3
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Anbluten >
3-4
> 4-5 bei Farbe

Blau

2164 Lichtechtheit X _
> 4 bei anderen

Farben

Gewebe max.
+3%

2.1.7 MalR&anderung X Gewirke und
Vliesstoffe max. +
5%

HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3 15
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Tabelle 4 Priifungen an den Zutaten

Kndpfe, Reflexmaterial
_ _ Schnal-
_ Knie- | ReilBver- Kletthaft- .
Kapitel Prufungen len, Ho- Etikett | Reflek- Fluores- | Anforderung
futter | schluss band . .

sentra- tierend zierend

ger
Gewebe max.
+3%

2.2.1 Mal3anderung X Gewirke und
Vliesstoffe max.
+5%
ReilRverschluss,
korrosionsbestan-
dig, sperrender

2.2.2 J _ P

. X (nach Schieber

2.2.3 Sichtprifung X (neu)

Vorbeh.) Knopf, Schnalle

2.2.4
und Hosentrager,
Mal3e, Farbe, Mate-
rial, waschbestandig
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2.2.6 GrolRenprifung _
) deutlich lesbar nach
und Lesbarkeit
Vorbehandlung
nach Vorb.

925 Flachenbeflam- - Kein Erreichen der
o mung nach Ober- oder Seiten-
Vorb. kanten

- Kein brennendes
oder schmelzendes
Flachenbeflam-
227 Abtropfen
mung nach . :
- keine Lochbildung
Vorb.
- Nachbrenn- und
Nachglimmzeit<2 s
Bei (180 +5) °C
2.2.7 Warmewider- max. +5 %
stand n.Vorb Bei (260 + 5) °C
max. + 10 %
2.2.7.1 EN ISO 20471, EN ISO 20471, 6.1,
Abs. 7.2 6.2,7.5
2.2.7.2 EN ISO 20471, EN ISO 20471, 5.1,
Abs. 7.3,7.4 52,75

HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3
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3 Ausfihrung
3.1 Feuerwehr-Latzhose

- Seitliche Knopfverschliisse

- Nach oben verlangerte Hinterhose

- Hosenschlitz mit Knopf- oder Reil3verschluss

- Aufgesetzte Seitentaschen

- Eine/zwei aufgesetzte oder wahlweise eingesetzte Gesaltasche/n mit ver-
schlie3barer/n Patte/n

- Zwei seitlich aufgesetzte Blasebalgtaschen mit verschliel3baren Patten

3.1.1 Verarbeitung
Vorderhose:

- Vorderhose mit angeschnittenem Bund, der mit einem 4 cm breiten Streifen
aus Oberstoff verstirzt ist.

- In dieser Verstirznaht ist der aus doppeltem Oberstoff bestehende Latz mit
gefasst. Er endet jeweils 5 cm vor dem seitlichen Knopfverschluss. Bei GroR3e
50 ist der Latz 27 cm hoch und oben 25 cm breit.

- Im Bereich der Latzecken sind zur Befestigung der Hosentrager
Knopfe/Schnallen angenaht; Die seitlichen Abstande und Abstand von oben
sollten eine leichte Bedienbarkeit ermdglichen.

- Schlitzverschluss in der vorderen Mitte mit drei verdeckten Knopfen oder
wahlweise Reil3verschluss. Der Untertritt am rechten Vorderhosenteil ist an-
geschnitten, doppelt umgeschlagen und 1,5 cm breit abgesteppt.

Hinterhose:

Hinterhose mit einer um mindestens 10 cm nach oben gezogenen sich ver-
jungenden Erh6hung, an der die Hosentrager angenaht sind. Der obere Be-
reich ist in einer HOhe von mind. 8 cm mit doppeltem Oberstoff verstirzt.
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3.1.2

3.1.3

Die Hosentrager haben am Ubergang zu der Erh6hung ein Teilstiick (ca.
20 cm) aus elastischem Material (vgl. Abbildungen in Abschnitt 7.1).

Auf Antrag des Herstellers kann die benannte notifizierte Stelle mit dem be-
auftragten koordinierenden Land Abweichungen zulassen, soweit die
Schutzwirkung des Kleidungsstickes nicht beeintrachtigt wird.

Seitliche Verschliisse

An der Vorderhose sind die an den Seitennahten liegenden Schlitze mit 7 cm
breiten Streifen aus Oberstoff verstirzt, die 3 cm unterhalb der unteren
Schlitzbegrenzungen enden.

Gemessen von der Bundoberkante sind die seitlichen Knopfverschliisse
mind. 20 cm lang.

Knopfverschluss: Die drei Knopflécher befinden sich in der Vorderhose, wo-
bei das obere Knopfloch in der Mitte des angeschnittenen Bundes liegt, das
untere 5 cm oberhalb der unteren Schlitzbegrenzung; das Dritte liegt in der
Mitte.

An der Hinterhose ist beidseitig ein 6 cm breiter Untertritt aus doppeltem
Oberstoff angenaht, der jeweils 5 cm unterhalb der unteren Schlitzbegren-
zung endet.

Die Knopfe sind den Knopfléchern entsprechend positioniert, wobei die obe-
ren Knopfe durch je einen zweiten Knopf, zum Weiterstellen des Hosenbun-
des, erganzt sind. Abstand dieser Knopfe zueinander: 3 cm

Taschen

Fir die im weiteren Verlauf beschriebenen Taschenformen sind andere Schnittfiih-
rungen in Abstimmung mit der benannten notifizierten Stelle zulassig, sofern sie
eine zuverlassige Bedienung der Taschen zulassen und keine Gefahr des Verfan-
gens darstellen.
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3.1.3.1 Seitentaschen

- Aufgesetzte Taschen mit schragen, Eingriffen, deren eine Seite unterhalb der
Eingriffe in der Seitennaht mitgefasst sind.

- Die Eingriffslange muss ein bequemes Hineingreifen der Hande ermdgli-
chen. Der Eingriff ist beidseitig durch Querriegel zusatzlich gesichert.

- Der an der Bundoberkante gemessene Abstand der Tascheneingriffe bis zu
den seitlichen Knopfverschlissen betragt ca. 10 cm. Der Abstand kann je
KonfektionsgroRe variieren.

- Die unteren Ecken der Taschen (gemessen bis Bundoberkante) sind abge-
schragt, ansonsten verlaufen die vorderen Taschenbegrenzungen senk-
recht.

3.1.3.2 Geséaltasche

- Auf der rechten und/oder linken Hinterhose aufgesetzte, wahlweise einge-
setzte Tasche mit Patte aus doppeltem Oberstoff verschliel3bar durch Knopf-
oder Kletthaftverschluss.

- Die Patte Uberdeckt den Tascheneingriff rechts und links um mindestens
1cm.

- Die Pattenoberkante verlauft waagrecht.

- Das Knopfloch beziehungsweise der Kletthaftverschluss ist in der Patten-
mitte eingearbeitet.

- Optional: Die Ausfuhrung der Patten als unten spitz zulaufende oder mit un-
ten abgeschragten Ecken und ansonsten horizontal verlaufenden Patten ist
optional.

- Pattenhdhe in der Mitte 7,5 cm, an den Seiten 5 cm, Patten- und Tasche-
breite 17 cm bei einer (Eingriffsbreite von 15 cm), Taschentiefe (Nutztiefe ab
Eingriff) 18 cm. Die Mal3e kénnen konfektionsgrol3enabhangig variieren. Es
muss eine gute Bedienbarkeit der Tasche gewahrleistet sein.

3.1.3.3 Blasebalgtaschen

- Seitlich zwei Blasebalgtaschen mit unten abgeschragten Patten aus doppel-
tem Oberstoff und verdeckten Kletthaft- oder Knopfverschlissen.
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3.2

Die Mitte der Taschen ist auf die Seitennéhte platziert, wobei die Taschen-
eingriffe 3,5 cm unterhalb der unteren Seitentaschenbegrenzungen liegen.

An den vorderen und hinteren - nicht aber an den unteren - Taschenbegren-
zungen ist ein 4 cm breiter Blasebalg (Blasebalginhalt 4 cm, Blasebalgtiefe 2
cm) angeschnitten.

Die Kletthaftbander sind in der Mitte der Pattenunterseite (von auf3en nicht
sichtbar) aufgesteppt.

Die MalRe kdnnen konfektionsgréRenabhéngig variieren. Es muss eine gute
Bedienbarkeit der Tasche gewahrleistet sein.

Optional fur die Rundbundhose

3.1.3.4 Latztasche

4 cm unterhalb der oberen Latzbegrenzung befindet sich eine querverlau-
fende Teilung, in die eine ReilRverschlusstasche (ReilRverschluss-Kuppelglie-
der (Raupe) sichtbar) eingearbeitet ist.

Eingrifflange (bei Groéf3e 50): 23 cm.

Der Latz ist aus doppeltem Oberstoff gefertigt, der den bis zur Bundnaht rei-
chenden Taschenbeutel bildet.

Durch senkrechtes Absteppen des Latzes 0,5 cm aufRerhalb des Taschen-
eingriffs wird die seitliche Begrenzung des dann (bei GréRe 50) 24 cm breiten
Taschenbeutels gebildet.

Die Mal3e kdnnen konfektionsgroRenabhangig variieren. Es muss eine gute
Bedienbarkeit der Tasche gewahrleistet sein.

Feuerwehr-Rundbundhose

Angeschnittener oder wahlweise aufgesetzter Bund

Hosenschlitz mit Knopf- oder Reifl3verschluss
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3.21

Zwei eingesetzte Seitentaschen
Taschenbeutel aus Obermaterial

Eine/zwei aufgesetzte oder wahlweise eingesetzte Gesaltasche/n mit Patte
und Knopf- oder Kletthaftbandverschluss

Aufhanger am Bund in der hinteren Hosenmitte.

Optional: Zwei seitlich aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patte und verdeck-
ten Kletthaftverschlissen.

Verarbeitung

Beim angeschnittenen oder aufgesetzten Bund ist die Bundabfiitterung aus
Oberstoff so breit, dass sie bis zu den unteren Schlaufenbegrenzungen reicht
(5 cm bis 6 cm).

Die Bundschlaufen sind beim Verstiirzen der oberen Bundkante mit eingelegt

Beim Ubersteppen der unteren Bundnaht sind die Taschenbeutel der Seiten-
taschen sowie die Verschlussleiste mitgefasst.

Bundschlaufen aus doppeltem Oberstoff mit einer lichten Weite von mindes-
tens 4,5 cm. Sie sind unten ca. 1 cm breit umgeschlagen und aufgeriegelt.

Schlitzverschluss in der vorderen Mitte mit drei verdeckten Knodpfen oder
ReilBverschluss. Der Untertritt kann am rechten Vorderhosenteil ist ange-
schnitten, doppelt umgeschlagen und 1,5 cm breit abgesteppt sein. Andere
Verarbeitungsvarianten sind zuldssig. Schlitzverschluss bei der Damenaus-
fuhrung spiegelbildlich.

Optional: Die Feuerwehr-Rundbundhose kann als Bundfaltenhose ausge-
fuhrt werden.

Optional: Blasebalgtaschen

Auf Antrag des Herstellers kann die benannte Stelle Abweichungen zulassen, so-
weit die Schutzwirkung des Kleidungsstiuickes nicht beeintrachtigt wird.
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3.2.2 Taschen

Fur die im weiteren Verlauf beschriebenen Taschenformen sind andere Schnittfiih-
rungen in Abstimmung mit der benannten notifizierten Stelle zulassig, sofern sie
eine zuverlassige Bedienung der Taschen zulassen und keine Gefahr des Verfan-
gens darstellen.

3.2.2.1 Seitentaschen

- Die Seitentaschen sind als sog. Fliigeltaschen gestaltet.

- Abstand des Eingriffs zur Seitennaht an der oberen Bundbegrenzung etwa
7 cm. Die Eingriffe sind etwa 19 cm lang (bis Bundoberkante etwa 23 cm).
Die Taschenbeuteltiefe 19 cm, gemessen von der unteren Begrenzung des
Tascheneingriffs, Taschenbeutelbreite etwa 18 cm.

- Der Taschenbeutel besteht aus Oberstoff oder anderen flammhemmenden
Materialien.

- Die Mal3e kdnnen konfektionsgroRenabhéngig variieren. Es muss eine gute
Bedienbarkeit der Tasche gewahrleistet sein.

3.2.2.2 Geséaltasche und seitliche Blasebalgtaschen

Die Ausfuhrungen sind in den Abschnitten 3.1.3.2 und 3.1.3.3. detailliert beschrie-
ben.

3.3 Ausstattung mit Kombinationsstreifen

Die einzusetzenden Kombinationsstreifen bestehen aus der Farbkombination fluo-
reszierende Gelb oder Orange-Rot / Silber / fluoreszierende Gelb oder Orange-

Rot. Dabei gilt folgende Flachenaufteilung:

Streifenbreite | Streifenbreite, flu- Streifenbreite, retroreflek-
insgesamt ores-zierende Farbe | tierendes Material [cm]
[cm] [cm]

Ca. 7,5 Ca.2x 25 2,5

Ca. 5,0 Ca.2x 1,5 2,0
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Jeweils ca. 20 cm oberhalb des Hosenbeinsaumes ist ein insgesamt ca. 7,5 cm
breiter Kombinationsstreifen horizontal und umlaufend aufgebracht. Die Kombina-
tionsstreifen kdnnen aufgenéht oder als Transferfilm fixiert sein. Segmentierte o-
der gelochte Streifen sind generell moglich.

Jeweils ein weiterer vertikal verlaufender Kombinationsstreifen (ca. 5 cm breit)
kann zusatzlich mittig auf der Aul3enseite eines jeden Hosenbeines aufgenéht
werden. Der Kombinationsstreifen beginnt maximal 5 cm oberhalb der Saumkante.
Der Streifen verlauft im Uberschneidungsbereich unter dem horizontalen Streifen.
Bei der Verwendung andersfarbiger Obermaterialien kann auch ein Reflexstreifen
mit der Farbe fluoreszierend Orange-Rot fur die Tagesauffalligkeit gewéhlt wer-
den. Es ist darauf zu achten, dass die Reflexstreifenfarbe fur die Tagesauffalligkeit
gewahlt wird, die den groRReren farblichen Kontrast zwischen dem Hintergrundma-

terial des Reflexstreifens und dem Obermaterial bietet.

3.3.1 Ausstattung mit Streifen mit kombinierten Eigenschaften

Die Ausstattung kann durch Streifen mit kombinierten Eigenschaften umgesetzt

werden. Sie muss gemal Abschnitt 3.3.1 gestaltet sein.

3.4 Nahte

- SchlielBnahte und Taschenbeutel sind mit Doppelsteppstich auszufuhren.

- Zierndhte kbnnen mit Doppelketten- oder Doppelsteppstich ausgeftihrt wer-
den.

- Die Eingriffe der Taschen sind abgesteppt.
- Die Eingriffsenden aller Taschen sind haltbar verriegelt.

- Die Bundkanten, die Gurtelschlaufen, die Seitennéhte, die Patten, die Blase-
balgtasche, die Hosentrageransatznahte, der Latz, die Hosenschlitzkante am
Untertritt neben dem Reil3verschluss, sind abgesteppt

- Der Hosensaum ist doppelt mindestens 2 cm breit umgeschlagen und fest-
gesteppt

- Zweifadige Augenknopflocher mit eingelegter Gimpe und Keil- oder Querrie-
gel. Wascheknopflocher sind nicht gestattet.
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3.5 Fertigmalie

Empfohlene Fertigmal3e fur Herren und Damen: siehe Abschnitt 7 und_8
Abweichende Fertigmale sind erlaubt, sofern

- eine Uberlappung von mind. 10 cm mit den dazu zu tragenden Jacken gege-
ben ist,

- eine Uberlappung mit dem Schuh gegeben ist und

- die Anforderungen gemafd EN ISO 11612:2015, Abschnitt 4.2.1 (Allgemeines
zur Passform) und Abschnitt 4.2.2 erfillt sind.

Die Fertigmal3e gemald Abschnitt 7.1 (k, I, o, p) oder Abschnitt 7.2 (a, b, e, f) sind
an drei verschiedenen Grol3en gemal} der Fertigmal3tabelle nach Herstellerangabe
zu Uberprufen.

Zulassige Abweichungen: Mal3e bis 50 cm = 0,5 cm, Mal3e Gber 50 cm + 1,5 cm.
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4 Kennzeichnung

Die Pflegekennzeichnung ist, wie auf dem Bescheid aufgefuhrt, anzugeben.

Die Pflegesymbole fir die Pflegebehandlung missen der EN ISO 3758 (Symbol-
code) entsprechen.

Gibt der Hersteller eine bestimmte maximale Anzahl an Zyklen vor, wird diese un-
terhalb des Waschsymbols angegeben (z.B. ,max. 10 x“).

Darlber hinaus sind folgende schriftliche Anweisungen zu geben:
- Trocken und lichtgeschuitzt aufbewahren!
- Waschmittel ohne optische Aufheller verwenden!
- Waschmittelreste gut ausspulen!
- Keine Weichspuler verwenden!
- Keine Etiketten anklammern!

- ggf. Anzahl der Pflegezyklen nach der die Nachimpragnierung durchgefihrt
werden muss
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5 Information des Herstellers

Die Informationen des Herstellers sind entsprechend den Festlegungen der
EN ISO 13688 auszufihren.

Gibt der Hersteller eine bestimmte maximale Anzahl an Zyklen vor, ist dies in der
Herstellerinformation zu vermerken.

Spezielle Warnhinweise sind aufzufiihren (z.B. ,Verschmutzungen durch Ole oder
brennbare Stoffe beeintrachtigen die Schutzwirkung der Bekleidung®, ,Keine nach-
traglichen Aufnaher auf den Hauptaufbau aufbringen®, usw.).
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6 Bescheinigungen und Bescheide

Die Verfahren zu den HuPF-Zulassungen sowie die Prifungen werden, soweit im
Einzelfall nicht anders festgelegt, auf Antrag der Materialhersteller oder der Konfek-
tiondre von einer notifizierten Stelle fir persénliche Schutzausristung durchgefihrt.

Bescheinigungen werden fir Materialien und Bescheide fur konfektionierte Beklei-
dungsteile ausgestellt. Die notifizierte Stelle kann nach Benennung durch den Ver-
treter der koordinierenden Lander Bescheinigungen und Bescheide nach dieser
HuPF vergeben.

Bescheinigungen und Bescheide durfen nur erteilt werden, wenn die Konformitat
mit dieser Herstellungs- und Prifungsbeschreibung nachgewiesen wurde. Wird
eine Bescheinigung oder ein Bescheid erteilt, konnen die beteiligten Lander diese
bei der benannten notifizierten Stelle anfragen. Ausziige der Dokumente sind auf
der Homepage der benannten notifizierten Stelle veroffentlicht.

Im Rahmen der jahrlichen Uberpriifungen werden die Materialien und Beklei-
dungsteile auf ihre Konformitat mit den im Rahmen der HUPF Zulassung geforderten
Leistungsmerkmalen Uberpruft. Werden die Anforderungen erfllt, wird die Beschei-
nigung/der Bescheid um ein weiteres Jahr verlangert.

Werden vom Materialhersteller oder Konfektionar Anderungen irgendwelcher Art
am Erzeugnis, fur das die Bescheinigung bzw. der Bescheid erteilt wurde, vorge-
nommen, erlischt die Glltigkeit der Bescheinigung/des Bescheids und damit auch
sofort die Berechtigung zur Verwendung der Kennzeichnung geman 6.2 am konfek-
tionierten Teil. Gleiches gilt mit Ablauf der Gultigkeitsfrist der ausgegebenen Be-
scheinigung/des Bescheides. Uber die Homepage der benannten notifizierten Stelle
ist der aktuelle Status der Dokumente abrufbar.

Bei Reklamationen kann das Material oder die Feuerwehrhose erneut geprift wer-
den. Antragsberechtigt sind alle Feuerwehren der beteiligten Lander. Werden Ab-
weichungen festgestellt, kann die Bescheinigung/der Bescheid zurtickgezogen wer-
den. Alle anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers. Dieser kann die
entstandenen Kosten zu Lasten des Inhabers der Bescheinigung/des Bescheids
einfordern.

Auf Antrag eines Herstellers kann die benannte notifizierte Stelle mit dem beauf-
tragten koordinierenden Land Abweichungen zulassen. Diese sind jedoch nur im
Rahmen begrundeter Einzelfalle mdglich, sofern die Schutzwirkung des Vorpro-
dukts/Kleidungsstticks nicht beeintrachtigt wird.
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Mit der Entgegennahme der Bescheinigung oder des Bescheides tbernimmt der
Hersteller die Gewahr, dass sein Material beziehungsweise sein konfektioniertes
Bekleidungsteil dem gepriften und bescheinigten Prufmuster laut Bescheini-
gung/Bescheid entspricht.

6.1 Bescheinigungen fur Materialien

Die benannte notifizierte Stelle kann dem Materialhersteller, wenn das eingereichte
Muster den Anforderungen entspricht, eine Bescheinigung erteilen. Diese Beschei-
nigung stellt jedoch keinen abschlieRenden Bescheid fur ein fertiges gepruftes
Schutzkleidungsteil nach dieser Herstellungs- und Prufungsbeschreibung dar.

6.2 Bescheide fur konfektionierte Bekleidungsteile

Die benannte notifizierte Stelle kann dem Hersteller fir Feuerwehrhosen, wenn fur
das eingereichte Muster eine EG-Baumusterprifbescheinigung unter Bertcksichti-
gung der EN ISO 11612 ausgestellt wurde und es den Anforderungen dieser HUPF
entspricht, einen Bescheid erteilen.

Feuerwehrhosen, die den Anforderungen entsprechen, sind zuséatzlich zur Kenn-
zeichnung nach EN I1SO 11612 und EN ISO 13688 dauerhaft durch ein Etikett zu
kennzeichnen (siehe Abschnitt 2.2.6). Auf dem Etikett muss in mindestens 5 mm
grof3en Buchstaben die folgende Kennzeichnung angebracht sein:

Kennzeichnung: HUPF-Teil 2-XX.X.XX.XXXX /2020
Bezeichnung der Bekleidungsart — 4 I
Vorgangsnummer

Herstellungsjahr

HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3 29



Abbildungen der Feuerwehrhosen

7 Abbildungen der Feuerwehrhosen

7.1 Feuerwehr-Latzhose mit Warn- und Reflexausstattung
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P :
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=== Warn- und Reflexmate-
Il Elastisches Mate-
Abbildung 1 Feuerwehr-Latzhose

Es kann ein vertikaler Streifen aufgebracht werden (siehe Abbildung Rundbund-
hose)
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Abbildungen der Feuerwehrhosen

7.2 Feuerwehr-Rundbundhose mit und ohne Warn- und Reflexausstat-

tung
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Abbildung 2 Feuerwehr-Rundbundhose
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Abbildungen der Feuerwehrhosen

Vorderansicht

7,5cm 7.5cm
5cm 5cm
—

7,5 cm 7,5 cm

Rickansicht

Vertikaler Streifen optional
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Fertigmal3tabellen

8

8.1

FertigmaRtabellen

Tabelle 5 Fertigmaftabelle fir Herren-Latzhosen

Fertigmalitabelle fir Herren-Latzhosen (Mal3e in cm)

GroRenbe- * K44 44 L44 * K46 46 L46 * K48 48 L48 * K50 50 L50 [
zeichnung
mittlere Kér- (160,0 [168,0 176,0 184,0 [192,0 160,0 |168,0 176,0 184,0 192,0 |160,0 (168,0 176,0 184,0 [192,0 [160,0 [168,0 176,0 184,0 |192,(
perhohe

Gel- [156<x|164<x 172<x 180<x[188<x[156<x|164<x 172<x 180<x [164<x|156<x[164<x 172<x 180<x|188<x|156<x|164<x 172<x 180<x|188<
[fungsbereich <164 <172 <180 <188 <196 <164 <172 <180 <188 <172 <164 <172 <180 <188 <196 <164 <172 <180 <188 [<196
halbe Taillen-42,5 425 425 425 425 450 450 450 450 450 475 475 475 475 475 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0'
weite (k)
Latzhose

halbe 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 53,0 [53,0 53,0 53,0 53,0 55,0 55,0 55,0 55,0 50 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
Huftweite

()
halbe Ober- 35,0 [35,0 35,0 350 350 (36,0 36,0 360 36,0 36,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 38,0 (38,0 38,0 38,0 38,0
schenkel-

(m)
weite
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Fertigmal3tabellen

halbe 24,0 24,0 24,0 24,0 240 24,0 24,0 24,0 24,0 240 240 240 24,0 24,0 [24,0 250 [250 25,0 25,0 [25,0
"FuBweite”

(n)

Seiten-97,0 [102,0 107,0 112,0 117,0 97,0 [102,0 107,0 112,0 117,0 |98,0 (103,0 108,0 113,0 |118,0 98,0 [103,0 108,0 113,0 |118,(
lange (0)

Schritt-[72,0 76,0 80,0 84,0 88,0 72,0 (76,0 80,0 84,0 88,0 (720 (76,0 80,0 84,0 88,0 (72,0 (76,0 80,0 84,0 88,0
lange (p)
GrolRenbe-  |* K52 52 L52 | * K54 54 L54 * K56 56 L56 |* * K58 58 L58 |*
zeichnung
mittlere Kor- (160,0 [168,0 176,0 184,0 [192,0 160,0 |168,0 176,0 184,0 192,0 |160,0 (168,0 176,0 184,0 [192,0 1160,0 [168,0 176,0 184,0 |192(
perhdhe

Gel- [156<x[164<x 172<x 180<x|188<x[156<x[164<x 172<x 180<x|164<x[156<x[164<x 172<x 180<x|188<x[156<x[164<x 172<x 180<x|188<
[fungsbereich <164 <172 <180 <188 <196 <164 <172 <180 <188 <172 <164 <172 <180 <188 <196 [<164 <172 <180 <188 [<196
halbe Taillen-52,5 52,5 52,5 525 525 55,0 /55,0 550 550 550 575 575 575 575 575 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0'
weite (K)
Latzhose

halbe 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 650 650 650 650 [650
Huftweite

0
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halbe Ober-

schenkel-

(m)

weite

39,0

39,0 39,0 39,0

39,0

40,0

40,0 40,0 40,0

40,0

41,0

41,0 41,0 41,0

41,0

42,0

42,0 42,0 42,0

42,0

Schritt- (p)

lange

72,0

76,0 80,0 84,0

84,0

72,0

76,0 80,0 84,0

88,0

72,0

76,0 80,0 84,0

88,0

72,0

76,0 80,0 84,0

88,0

Gro-
Renbe-
zeich-

nung

K60 60 L60

K62 62 L62

K64 64 L64

K66 66 L66

mitt- 160,0
lere
Kor-
per-

hohe

168,0 176,0 184,0

192,0

160,0

168,0 176,0 184,0

192,0

160,0

168,0 176,0 184,0

192,0

160,0

168,0 176,0 184,0

192,0

Gel- 156<x

[tungs- <164
be-

reich

164<x 172<x 180<x
<172 <180 <188

188<x
<196

156<x
<164

164<x 172<x 180<x
<172 <180 <188

164<x
<172

156<x
<164

164<x 172<x 180<x
<172 <180 <188

188<x
<196

156<x
<164

164<x 172<x 180<x
<172 <180 <188

188<x
<196
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halbe (k)
Tail-

len-

weite
Latz-
hose

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

70,0

70,0 70,0 70,0

70,0

halbe (I)
Huft-

weite

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

73,0

73,0 73,0 73,0

73,0

halbe (m)
Ober-
schen-
kel-

weite

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

46,0

46,0 46,0 46,0

46,0

halbe (n)
"Ful3-

weite”

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0 27,0 27,0

27,0

Seiten- (0)

lange

101,0

106,0 111,0 116,0

121,0

101,0

106,0 111,0 116,0

121,0

102,0

107,0 112,0 117,0

122,0

102,0

107,0 112,0 117,0

123,0
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Fertigmal3tabellen

Schritt- (p) {72,0 76,0 80,0 84,0 88,0 [72,0 (76,0 80,0 84,0 |88,0 (72,0 (76,0 80,0 84,0 88,0 (72,0 [76,0 80,0 84,0 88,0

lange

Die Strecken k bis p sind in der Abbildung in Abschnitt 7.1 definiert.

Sondergrof3en sind mit einem * gekennzeichnet.
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8.1.1 Vergleichstabelle fir Damen- und Herrengrof3en — Latzhosen
DamengroéfRe Herrengrol3e Damengrofie Herrengrol3e
Gro- Gro- Gro- Gro-
Renbe- | Huftum- | Renbe- | HUft- Renbe- | Huftum- | Benbe- | Huft-
zeich- | fang zeich- umfang zeich- | fang zeich- umfang
nung (cm) nung (cm) nung (cm) nung (cm)
K44 89 44 89
K46 93 46 93
38 97 K48 97 76 97 48 97
40/42 100/103 | K50 101 80/84 100/103 | 50 101
44 106 K52 105 88 106 52 105
46 109 K54 109 92 109 54 109
48 114 K56 113 96 114 56 113
50 119 K58 117 100 119 58 117
K60 121 60 121
52 124 K62 125 104 124 62 125
54 129 K64 129 108 129 64 129
56 134 K66 133 112 134 66 133

Erlauternder Hinweis:

Die Damengrof3en 38 bis 56 haben eine mittlere Kérperhéhe von 168 cm und ent-
sprechen somit in ihrer Korperhéhe den K-GroRen fir Herren.

Die Damengréf3en 76 bis 112 haben eine mittlere Kérperhthe von 176 cm und ent-
sprechen somit in ihrer Kérperhdhe den ,NormalgroRen” fur Herren.
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Fertigmal3tabellen

8.2

Tabelle 6 Fertigmaltabelle fir Herren-Rundbundhosen

Fertigmalflitabelle fir Herren-Rundbundhosen (Mal3e in cm)

GroRenbe- * K44 44  L44f} W K46 46  L46} * K48 48  L48F} * K50 50 L50 *
zeichnung
mittlere Kor-({160,0/168,0 176,0 192,0(160,0/168,0 176,0 192,0(160,0/168,0 176,0 192,0(160,0(168,0 176,0 184,0
perhdhe 184,0 184,0 184,0 192,0

Gel- [156< [164< 172< 180< [188< [156< [164< 172< 180< [164< [156< |164< 172< 180< |188< [156< [164< 172< 180< 188<
ffungsbe-  x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
reich <164 <172 <180 <188 <196 <164 [<172 <180 <188 <172 <164 <172 <180 <188 <196 <164 <172 <180 <188 <196
halbe Tail- 37,5 37,5 37,5 37,5 [37,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 45,0 45,0 450 45,0 45,00
lenweite
Bundhose

(a)

halbe 51,0 51,0 51,0 51,0 [51,0 53,0 53,0 53,0 53,0 [53,0 [55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
Huftweite

(b)

halbe 35,0 [35,0 35,0 35,0 [35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 [37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 38,0 [38,0 38,0 38,0 38,0
Oberschen-
kelweite

(c)
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halbe 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
"FulRweite”

(d)

Sei- 97,0 [102,0107,0112,0(117,097,0 102,0107,0112,0{117,0/98,0 (103,0108,0113,0(118,0198,0 [103,0108,0113,0118,0
[tenlange

(e)

Schrit[72,0 76,0 80,0 84,0 88,0 72,0 [76,0 80,0 84,0 88,0 [72,0 [76,0 80,0 84,0 [88,0 [72,0 [76,0 80,0 84,0 88,0
[tlange

()
GroRenbe- [* K52 52 L52 * K54 54 L54 | * K56 56 L56 [ * K58 58 L58 *
zeichnung

mitt- [160,0(168,0 176,0 192,0(160,0(168,0 176,0 192,0(160,0(168,0 176,0 192,0(160,0(168,0 176,0 184,0
lere Korper- 184,0 184,0 184,0 192,0
héhe

Gel- [156<[164<x 172<x  [188< [156< [164<x 172<x  [164< [156< [164<x 172<x  [188< [156< [164<x 172<x 180<x
[tungsbe- X 180<x <172 X X 180<x <172 X X 180<x <172 X X 188<x <172 <180 <188
reich <164 <180 <188 <196 <164 <180 <188 <172 <164 <180 <188 <196 <164 <196
halbe Tail- 47,5 47,5 47,5 47,5 50,0 50,0 50,0 50,0 52,5 52,5 52,5 52,5 55,0 55,0 55,0 55,0
lenweite 47,5 50,0 52,5 55,0
Bundhose
(&)
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halbe
Huftweite

(b)

59,0

59,0 59,0 59,0

59,0

61,0

61,0 61,0 61,0

61,0

63,0

63,0 63,0 63,0

63,0

65,0

65,0 65,0 65,0 65,0

halbe
Oberschen-

kelweite

(€)

39,0

39,0 39,0 39,0

39,0

40,0

40,0 40,0 40,0

40,0

41,0

41,0 41,0 41,0

41,0

42,0

42,0 42,0 42,0 42,0

halbe

"FulRweite”

(d)

25,0

25,0 25,0 25,0

25,0

25,0

25,0 25,0 25,0

25,0

26,0

26,0 26,0 26,0

26,0

26,0

26,0 26,0 26,0 26,0

Sei-
[tenlange

(e)

99,0

104, 109, 114,
0 0 0

119,0

99,0

104, 109, 114,
0 0 0

119,0

100,0

105, 110, 115,
0 0 0

120,0

100,0

105, 110, 115, 120,
0 0 0 0

Schritt
lange (f)

72,0

76,0 80,0 84,0

84,0

72,0

76,0 80,0 84,0

88,0

72,0

76,0 80,0 84,0

88,0

72,0

76,0 80,0 84,0 88,0

Gro-
Renbezeich-

nung?!

K60 60 L60

K62 62 L62

K64 64 L64

K66 66 L66

HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3

41



Fertigmal3tabellen

mitt- [160,0(168,0 176,0 192,0(160,0(168,0 176,0 192,0/1160,0(168,0 176,0 192,0(160,0(168,0 176,0 184,0
lere Korper- 184,0 184,0 184.,0 192,0
hoéhe

Gel- [156< |[164<x 172<x  [188< [156< [164<x 172<x  |164< [156< [164<x 172<x  [188< [156< |164<x 172<x 180<x
[tungsbereich x 180<x <172 X X 180<x <172 X X 180<x <172 X X 188<x <172 <180
<164 <180 <188 <196 <164 <180 <188 <172 <164 <180 <188 <196 <164 <188 <196

halbe Tail- 57,5 57,5 57,5 57,5 60,0 60,0 60,0 60,0 62,5 62,5 62,5 62,5 65,0 65,0 650 65,0

lenweite 57,5 60,0 62,5 65,0
Bundhose
(&)

halbe 67,0 67,0 67,0 67,0 69,0 69,0 69,0 69,0 71,0 [71,0 71,0 71,0 [73,0 [73,0 73,0 73,0
Huftweite 67,0 69,0 71,0 73,0

(b)

halbe 43,0 43,0 43,0 43,0 44,0 44,0 44,0 44,0 45,0 45,0 45,0 45,0 46,0 46,0 46,0 46,0
Oberschen- 43,0 44,0 45,0 46,0
kelweite

(c)

halbe 26,0 26,0 26,0 26,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
"FulRweite” 26,0 27,0 27,0 27,0

(d)

HuPF Teil 2 — Stand 11/2020 V1.3 42



Fertigmalf3tabellen

Sei- [101,0106,0 111,0 121,01101,0(106,0 111,0 121,0(102,0/107,0 112,0 122,0102,0107,0 112,0 117,0
[tenlange 116,0 116,0 117,0 123,0

(e)

Schritt[72,0 (76,0 80,0 88,0 72,0 76,0 80,0 88,0 (72,0 (76,0 80,0 88,0 [72,0 (76,0 80,0 84,0
lange (f) 84,0 84,0 84,0 88,0
Die Strecken a bis f sind in der Abbildung in Abschnitt 7.2 definiert.
Sondergrofien sind mit * gekennzeichnet.
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8.3 Fertigmaldtabelle fir Damen-Rundbundhosen (Mal3e in cm)

Tabelle 7 Fertigmaf3tabelle fiir Damen-Rundbundhosen

Grol3enbezeich- 38 40 42 44 46 @48 [0 B2 B4 |56

mittlere Kdrper- 168,0(168,0(168,0|168,0{168,0(168,0|168,0{168,0(168,0|168,0
halbe Taillenweite (a)[38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 49,0 [52,0 55,0 (58,0 61,0
halbe Hiftweite  (b)(53,5 [55,0 56,5 [58,0 59,5 62,0 64,5 [67,0 [69,5 72,0
halbe Oberschen- (c) 36,0 [37,0 (38,0 (39,0 40,0 41,5 43,0 44,5 46,0 47,5
halbe "FulRweite” (d)[24,0 [25,0 [25,0 [25,0 [26,0 |26,0 [26,0 27,0 [27,0 [27,0
Seitenlange (e)|103,0{103,0(103,0/103,0{103,0{103,0/103,0{103,0{103,0/103,0
Schrittlange (f) [75,0 [75,0 [74,0 (74,0 74,0 {74,0 [73,0 {73,0 [73,0 [73,0
GrolRenbezeich- /6 (80 84 88 92 [96 (100 |104 |108 [112

mittlere Korper- 176,0(176,0(176,0|176,0{176,0(176,0/176,0{176,0(176,0(176,0
halbe Taillenweite (a) 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 49,0 52,0 (55,0 [58,0 61,0
halbe Hiftweite  (b)[53,5 55,0 (56,5 [58,0 59,5 62,0 64,5 [67,0 69,5 (72,0
halbe Oberschen- (c) 36,0 37,0 [38,0 [39,0 40,0 41,5 43,0 44,5 46,0 47,5
halbe "FuBweite” (d)[24,0 25,0 25,0 [25,0 [26,0 26,0 [26,0 27,0 [27,0 [27,0
Seitenlange (e)|108,0/108,0|108,0(108,0(108,0{108,0{108,0|108,0|108,0|108,0
Schrittlange (f) {79,0 [79,0 |7r8,0 (78,0 78,0 (78,0 [77,0 {77,0 [77,0 [77,0

Die Strecken a bis f sind in der Abbildung in Abschnitt 7.2 definiert.
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Anhang

Anhang

GroRRensystematik und -vergleich

(Beispieldarstellung auszugsweise!)

Korperhohe in cm

190 —¢ 1110
188 — 1106
186 — (1102 158
L44 L46 L48 L50 L52 L54 L56 L58
184 — = = = = = = = =
198 56
182 — 154
180 — 194 52 129
178 — (128
(190 46 48 (50 52 54 56 58
176 — u u ] | | O O O
44 50 27
174 — 48 (126
172 —
(146 125
170 —
K44 K46 K48 K50 K52 K54 K56 K58
168 — m m O m m O O O
44 24
166 —
123
164 —
162 — (122
o I
88 92 96 100 104 108 112 106
Brustumfang in cm
bisherige GrolRenreihen neue GrolRenreihen

In der bisherigen GrolRentabelle waren Umfangmal3e und Langenmal3e gekoppelt:
Wer dicker wurde musste grol3er, wer dinner wurde entsprechend kleiner werden.
Das stimmt nattrlich in der Realitat nicht. Dadurch fehlten bisher angepasste Gro-
Ben fur kleine dicke bzw. gro3e diinne Personen.
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